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POLITECNICO DI TORINO – ESAMI DI STATO 
SECONDA SESSIONE 2009 

Prova di classe sezione B 
 
 

 
Rispondete alle domande seguenti: 
 
Domanda 1: indicate quale è il valore del carico di rottura e quello del limite elastico 
di un acciaio non legato, per esempio il comune Fe 360 che viene impiegato per i 
profilati normali in commercio; 
indicate la curva sforzo-deformazione di tale acciaio, con il particolare della zona 
limite elastico-rottura 
 
Domanda 2 : un albero in acciaio Fe 360 deve trasmettere una potenza di 200 KW 
ruotando a 100 giri / 1’ : dimensionatelo indicando i calcoli relativi, e precisando il 
diametro occorrente. 
 
Domanda 3: perché tutte le macchine utensili azionate da un motore elettrico, 
devono essere collegate ad un conduttore di messa a terra? Illustrate in che cosa 
consiste il rischio elettrico per l’operatore che lavora con tale macchina, e precisate 
quale dispositivo di protezione deve comunque esistere a monte, anche se la 
macchina è collegata a terra con l’apposito conduttore. 
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